Chemikalienbestandigkeit bei 20°C CdS
Bei Abweichungen von Temperatur, Konzentration oder fiir Mischungen der Einzelmedien haben die Bestandigkeitsangaben keine Gultigkeit und es ist eine gesonderte Beratung einzuholen. -
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Losemittel / Treibstoffe / Mineral6le
Ethanol, Ethylalkohol 5 - - - o o o - - - - - . - - - - o
Butanol 5 o o o o o o o o o o - ° ° - o o °
Isopropanol 5 o [ o J . ° o o o o o ° ° o o o J
Methanol 5a - - - - o - - - - - ° - - - -
Benzin / Super 1 o ° ° o ° . I . ° . I . ° ° ° ° °
Ottokraftstoffe DIN 51600 DIBt-Priiflosung 1 o ° ° o ° ° o ° ° ° I ° ° ° ° ° °
Dieselkraftstoff 3 ° ° ° I ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Heizol (leicht) 3 ° ° ° I ° . ° . ° . ° . ° ° ° ° °
Kerosin JP 4 2 ° o ° - ° . I . ° o I . ° ° ° ° °
Hydraulikol ° o ° - ° . I . ° o o . ° ° ° ° °
Bremsflissigkeit 0 J 0 o ) o o o I o o . ° - o - °
Skydrol 500 B o I ° - ° . J o . o - . ° o o o
Motorél SAE 15W40 ° . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Aceton - - - - - - - - - - - o - - - - -
Methylethylketon (MEK) 7 - - - - - - - - - - - o - - - - -
Methylisobutylketon (MIBK) 7 - J 0 - ) 0 o o J o o . o - - - o
Cyclohexanon - - o - - - . = = =
Benzylalkohol - o o - J o - - o o - . o - o - 0
Glykol 5 ° . ° . . ° . ° . ° . ° ° . ° . °
Glycerin 5 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Benzol - - - - o - - - - - - ° - - - - -
Toloul 4a - o o - o o o o o o o ° - - - - -
Xylol 4 o ° 0 J ° . J o . o o . 0 - - - o
Ethylacetat, Essigsaureethylester 7 - - - - o o - - - - - ° = - = - =
Ethoxypropanol o o o o ) o o o o o o ° 0 o 0 J o
Testbenzin (Terpentin-Ersatz) o . o ° ° . J o . o I . ° ° ° ° °
Enteisungsmittel (Isoprop./Glykol = 2:1) o J o o ° . I o J o I . ° ° ° ° °
e besténdig; o bedingt besténdig; o kurzz. besténdig; - nicht bestandig *)
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Anorganische Sauren
Schwefelsdure 10 % o J o . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Schwefelsaure 20 % 10 o o o o ° ° o o [ ° ° ° ° o ° ) °
Schwefelsdure 30 % o o o o o o o o o o o ° o o o o o
Salzsaure 10 % . ° . ° . . ° ° ° ° ° . ° o . ° °
Salzséure 20 % 10 o o o ) ° ° o o o o o ° ° o o o °
Salzséure konz. 37 % - - - ) o o - - o - ° - - - -
Salpeterséaure 10 % o) o o o ° ° 4 o 4 o 4 ° o - o g o
Salpeterséaure 15 % o o o o o o o o o o o ° o - - - o
Phosphorsaure 10 % 10 o o o ) ° ° o o ° o o ° ° o o o o
Phosphorsaure 60 % o - - o o o - - o o o ° o - o o o
Organische Sauren
Essigséaure 5 % o o o [ [ ° o [e) o o o ° o - o o o
Essigsaure 10 % 9 o - - ° ° ° - - o) o - ° o) - - - o)
Milchséure 5 % o o o [ [ ° ) o [ ° ) ° ° [ ° ° °
Milchséure 10 % 9 o o o [ [ ° o o o ° ) ° o o o o o
Milchsaure 20 % - - o o o) - - o) o o) ° o) - - - o)
Oxalséure 10 % 9 ° ° ° J ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Weinsaure 5 % ° ° ° J ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Zitronensaure 10 % 9 ° [ ° o [ ° [ ° [ ° [ ° ° ) ° ) °
Zitronensaure 20 % ° ) ° o ° ° ° ° ° ° ° ° ° ) ° ) °
Laugen
Natronlauge, Natriumhydroxidldsung 20 % | 11 ° ) ° ) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Natronlauge, Natriumhydroxidldsung 50 % | 11 ° ) ° I ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Kalilauge, Kaliumhydroxidlésung 20 % 11 ° ) ° ) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Kalilauge, Kaliumhydroxidlésung 50 % 11 ° ) ° I ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Ammoniak-Lésung 25 % (Salmiakgeist) ° ) ° ) ) . ) . ) . ) ° ° ° ° ° °
e bestandig; @ bedingt besténdig; o kurzz. besténdig; - nicht bestandig *)
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Salzlésungen / Sonstiges

Kochsalzlésung, gesattigt ° ) ° ) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Eisen (1) Chloridldsung, geséattigt ° ) ° ) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Wasserstoffperoxid 10 % o o o ) ° ° o o o o o ° o - o o o
Wasserstoffperoxid 30 % o - - o o o - - o o o ° o - - - o
Calciumchloridldsung, gesattigt 12 ° ) ° I ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Kupfersulfatldsung, gesattigt 12 ° ) ° I ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
AdBlue®, Harnstofflosung 32% o J o J ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Dest. Wasser ° ° ° ° ° . ° . . . . ° ° ° ° ° °

*) Zeichenerklarung

BESTANDIG, d.h. im wesentlichen mind. 14 Tage unverandert. Glanz- und / oder Farbtonveranderungen, die die technische Funktionstiichtigkeit nicht beeintrachtigen, sind nicht

b auszuschlieBBen. Eine leichte Reduzierung der Héarte beeintrachtigt die mechanischen Eigenschaften und Funktionstiichtigkeit der Beschichtung nicht.

° BEDINGT BESTANDIG, kurzzeitige Belastung bis zu 3 Tagen méglich. Leichte reversible Oberflachenstérungen mit Farbtonveranderungen oder Quellungen mit leichtem Héarteverlust sind
maoglich.

[¢) KURZZEITIG BESTANDIG, kurzzeitge Belastung bis zu 8 Stunden méglich. Oberflachenstérung bzw. Quellung mit Farbtonveranderungen.

- NICHT BESTANDIG, d.h. eine Erweichung tritt ein, mit anschlieRender Blasenbildung und / oder Zerstérung der Beschichtung.

e bestandig; @ bedingt besténdig; o kurzz. besténdig; - nicht bestandig *)
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